Rohr 60,3 x 2,9 mm

Werkst. 1.4571

A6 CrNiMoTi 17-12-2 |

Oberflache
Standardqualitét

Step-Programm

Schutzgas

Pulszeit te [5]

Grundzeit tz  [5]

Fulsstrom e [A] 104

Grundstrom g [A] 41

Schwellbgeschw, vg Erennerbewegung nur wahrend tg mit 11 cmimin
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Entstehung von Anlauffarben

1200 °C T o] Bl o
Bildungsternperatur

« Verdickung der normalen Passivschicht (< 5nm) auf 30 nm (gelb) bis 300nm (grau)

+ Anlauffarben bilden sich bei gleichzeitigem Vorhandensein von:
Temperaturen > 200°C UND Sauerstoff, CO., oder Feuchtigkeit

« Der Farbeindruck entsteht durch Lichtinterferenzen
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LochfraBpotential in Abhangigkeit von der Oxidschichtdicke
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